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Avant-propos 

Le présent document (CEN/TR 15545:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 203 “Tuyau, 
raccords et accessoires en fonte et leurs assemblages”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété. 

L’EN 545 traite des systèmes d’adduction d’eau - tuyaux, raccords et joints - qui, ensemble, constituent la 
base d’un système de canalisation. Chacun de ces composants peut être fabriqué par un fournisseur 
différent, ce qui correspond souvent à la réalité ; la performance et les essais exigés par l’EN 545, bien que 
parfaitement compréhensifs, ne sont pas toujours formulés avec assez de précision pour être facilement 
utilisés dans chaque situation réelle du marché. 

Concernant l’assurance qualité, les attestations et certifications de conformité des normes disponibles sur le 
marché : 

 l’attestation de conformité aux essais de performance ; 

 la certification de conformité des produits issus d’un lot ; 

 la certification de conformité  du fournisseur à l’EN ISO 9001 ;  

 la qualité nationale ou les marques de conformité ; 

 la certification de conformité par tierce partie des produits d’une norme ; 

 l’auto-certification de conformité d’une norme par le fournisseur pour les produits qu’il vend ;  

ont des valeurs différentes pour un client, qui a généralement besoin que tous les produits soient entièrement 
conformes à la norme. 
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1 Domaine d'application 

L’EN 545 prescrit les exigences et les méthodes d’essai associées applicables aux tuyaux, raccords et 
accessoires en fonte ductile et à leurs assemblages destinés à la construction de canalisations : 

 pour le transport de l’eau (par exemple, de l’eau potable) ; 

 avec ou sans pression ; 

 enterrées ou en aérien. 

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente norme sur la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine : 

 aucune information n’est fournie par la présente norme sur les restrictions possibles d’utilisation du 
produit dans un État membre de l’UE ou de l’AELE ; 

 il convient de noter que, dans l’attente de l’adoption de critères européens vérifiables, les réglementations 
nationales existantes concernant l’utilisation et/ou les caractéristiques de ce produit restent en vigueur. 

Le présent Rapport technique : 

 présente plus en détail les modes opératoires d’essai relatifs aux essais de performance ; 

 explique plus en détail les définitions des différents types/niveaux d’attestation afin de permettre aux 
clients de s’assurer du respect de leurs exigences ; 

 expose plus en détail les modes de déclaration ou de certification de conformité à l’EN 545 en vue d'une 
évaluation fiable des performances des produits. 

Pour faciliter l’utilisation du présent Rapport technique, les paragraphes du présent document se rapportent 
aux numéros des paragraphes correspondants de l’EN 545. 

4.1.4 Matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine 

Une réglementation complète en matière de potabilité concernant les composants des systèmes de raccords  
signifie : 

 une obligation réglementaire (c’est-à-dire : décret, loi,…) ; 

 des spécifications techniques ; 

 des méthodes d’essai pour vérifier la conformité aux spécifications techniques ; 

 un annuaire des laboratoires homologués aptes à réaliser ces essais. 

Le 1er octobre 2005, une réglementation nationale a été adoptée dans les pays suivants : Autriche, France, 
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni. 

Dans tous les cas, la réglementation nationale correspondante doit être observée.  

6.6 Masse du revêtement zinc 

Dans l’EN 545, il est écrit qu’un porte-éprouvette rectangulaire de masse par unité de surface connue doit être 
fixé longitudinalement sur le tuyau avant qu’il ne traverse l’installation de revêtement. Après revêtement et 
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