
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

TECHNICAL SPECIFICATION

CEN/TS 12983-2

Février 2005

ICS 97.040.60  

Version Française

Articles culinaires - Articles culinaires à usage domestique pour
cuisinières et plaques de cuisson - Partie 2 : Exigences

générales supplémentaires et exigences spécifiques pour
articles culinaires en verre et en céramique

Kochutensilien - Haushaltskochgeschirre zur Verwendung
auf einem Ofen, Herd oder Kochmulde - Teil 2: Weitere

allgemeine Anforderungen und spezifische Anforderungen
für Keramik- und Glaskochgeschirre

Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove,
cooker or hob - Part 2: Further general requirements and

specific requirements for ceramic, glass and glass ceramic
cookware

La présente Spécification technique (CEN/TS) a été adoptée par le CEN le 14 septembre 2004 pour application provisoire.

La période de validité de cette CEN/TS est limitée initialement à trois ans. Après deux ans, les membres du CEN seront invités à
soumettre leurs commentaires, en particulier sur l'éventualité de la conversion de la CEN/TS en Norme européenne.

Il est demandé aux membres du CEN d'annoncer l'existence de cette CEN/TS de la même façon que pour une EN et de rendre cette
CEN/TS rapidement disponible. Il est admis de maintenir (en parallèle avec la CEN/TS) des normes nationales en contradiction avec la
CEN/TS en application jusqu'à la décision finale de conversion possible de la CEN/TS en EN.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

C OM ITÉ  EUR OP ÉEN DE NOR M ALIS AT ION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36    B-1050 Bruxelles

© 2005 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° CEN/TS 12983-2:2005 F

C
EN

/T
S 

12
98

3-
2:

20
05

 - 
Pr

ev
ie

w
 o

nl
y 

C
op

y 
vi

a 
IL

N
A

S 
e-

Sh
op



CEN/TS 12983-2:2005 (F) 

2 

Sommaire Page 

Avant-propos.......................................................................................................................................................3 
1 Domaine d'application...........................................................................................................................4 
2 Références normatives .........................................................................................................................4 
3 Termes et définitions.............................................................................................................................4 
4 Résistance à l’effort de la poignée.......................................................................................................5 
5 Revêtements antiadhérents..................................................................................................................5 
5.1 Généralités .............................................................................................................................................5 
5.2 Endurance ..............................................................................................................................................5 
5.3 Résistance à la corrosion .....................................................................................................................5 
6 Aptitude à l’utilisation sur différentes sources de chaleur ...............................................................5 
6.1 Déclaration d’aptitude ...........................................................................................................................5 
6.2 Distribution de chaleur..........................................................................................................................5 
6.3 Aptitude à l’emploi.................................................................................................................................5 
7 Articles en verre et en verre céramique ..............................................................................................6 
7.1 Corps.......................................................................................................................................................6 
7.2 Couvercles..............................................................................................................................................6 
Annexe A (normative)  Essai de résistance à l'effort ......................................................................................7 
A.1 Appareillage ...........................................................................................................................................7 
A.2 Mode opératoire .....................................................................................................................................7 
Annexe B (normative)  Essai de résistance pour revêtements antiadhérents .............................................9 
B.1 Appareillage ...........................................................................................................................................9 
B.2 Pâte à crêpes d’essai ............................................................................................................................9 
B.3 Mode opératoire .................................................................................................................................. 14 
Annexe C (normative)  Résistance à la corrosion des surfaces antiadhérentes...................................... 15 
C.1 Généralités .......................................................................................................................................... 15 
C.2 Mode opératoire .................................................................................................................................. 15 
Annexe D (normative)  Distribution de chaleur ............................................................................................ 16 
D.1 Appareillage ........................................................................................................................................ 16 
D.2 Matériaux ............................................................................................................................................. 16 
D.3 Mode opératoire .................................................................................................................................. 16 
Annexe E (informative)  Conditions relatives à la décision concernant l'aptitude à l'emploi des 

plaques électriques et des plaques de cuisson en céramique à chauffage radiant ou 
halogène .............................................................................................................................................. 18 

E.1 Appareillage ........................................................................................................................................ 18 
E.2 Conditions d’essai.............................................................................................................................. 18 
E.3 Mode opératoire .................................................................................................................................. 19 
E.4 Efficacité de la plaque de cuisson .................................................................................................... 20 
Annexe F (normative)  Essai de résistance au choc thermique des couvercles en verre ....................... 23 
F.1 Appareillage ........................................................................................................................................ 23 
F.2 Mode opératoire .................................................................................................................................. 23 
 

C
EN

/T
S 

12
98

3-
2:

20
05

 - 
Pr

ev
ie

w
 o

nl
y 

C
op

y 
vi

a 
IL

N
A

S 
e-

Sh
op



CEN/TS 12983-2:2005 (F) 

3 

Avant-propos 

Le présent document (CEN/TS 12983-2:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 194 
“Ustensiles en contact avec les denrées alimentaires”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus d’annoncer cette Spécification technique : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède et Suisse. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document, faisant partie de l’EN 12983, spécifie les prescriptions de sécurité et de performance 
des articles culinaires à usage domestique pour cuisinière et plaque de cuisson et s’applique à tous les 
articles culinaires, indépendamment du matériau ou de la méthode de fabrication. Il est également applicable 
aux produits destinés à être utilisés à la fois sur le feu et au four. 

Les types de plaques de cuisson couverts par le présent document sont les suivants, gaz, électrique à plaque 
fonte, électrique à résistance spirale, et en verre céramique à plaque radiante et/ou halogène. 

Le présent document complète l’EN 12983-1. 

NOTE 1 Les prescriptions relatives à l’aptitude à l’emploi des plaques de cuisson à induction sont en cours de 
compilation et seront publiées en tant que norme complémentaire. 

NOTE 2 Les prescriptions relatives à l’aptitude à l’emploi des lave-vaisselle automatiques sont soumises pour étude à 
un groupe de spécialistes et seront ajoutées à la présente Spécification technique par amendement lorsqu’elles seront 
complètes. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 12983-1:2000, Articles culinaires à usage domestique pour cuisinières et plaques de cuisson –
 Partie 1 : Prescriptions générales. 

ENV 12875-1, Résistance mécanique au lave-vaisselle des ustensiles à usage 
domestique - Partie 1 : Méthode d'essai de référence. 

EN ISO 4628-2, Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes 
d'aspect - Partie 2 : Évaluation du degré de cloquage (ISO 4628-2 :2003). 

ISO 2747, Émaux vitrifiés - Ustensiles de cuisson émaillés - Détermination de la résistance aux chocs 
thermiques. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 12983-1:2000 ainsi que les 
termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
verre 
matériau non métallique inorganique produit par la fusion complète à température élevée de matières 
premières donnant un liquide homogène qui, après refroidissement, se transforme en un matériau rigide sans 
cristallisation 

3.2 
vitrocéramique 
matériau non métallique inorganique produit par la fusion complète à température élevée de matières 
premières donnant un liquide homogène qui, après refroidissement et traitement thermique, se transforme en 
un matériau rigide atteignant un certain degré de cristallisation, constituée principalement de petites cristallites 
sous-microscopiques 
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4 Résistance à l’effort de la poignée 

Lorsque soumise à l’essai décrit à l’Annexe A, une poignée doit résister à un choc dynamique de 1,5 N.m 
sans conséquence sur la sécurité du système de fixation. 

5 Revêtements antiadhérents 

5.1 Généralités 

Les prescriptions données dans le présent article s’appliquent à toutes les surfaces déclarées antiadhérentes. 

NOTE Les revêtements antiadhérents sont destinés à faciliter le détachement des aliments après la cuisson ainsi 
que le nettoyage des articles culinaires. 

5.2 Endurance 

Lorsque l’essai est effectué conformément à l’Annexe B, toute surface déclarée antiadhérentes ne doit pas 
laisser plus de 10 % de la crêpe adhérer à la surface d'essai. 

5.3 Résistance à la corrosion 

Lorsque l’essai est effectué conformément à l’Annexe C, toute surface déclarée antiadhésive ne doit montrer 
aucun cloquage dépassant la dimension 2 et la densité 2 conformément à l’EN ISO 4628-2. 

6 Aptitude à l’utilisation sur différentes sources de chaleur 

6.1 Déclaration d’aptitude 

Le fabricant ou le fournisseur doit déclarer la ou les sources de chaleur pour lesquelles leurs produits sont 
adaptés. 

6.2 Distribution de chaleur 

Si les articles sont déclarés aptes à l’utilisation sur les plaques électriques ou sur les plaques de cuisson en 
verre céramique à zones de cuisson radiante ou halogène, la température au point où le sucre fond en 
premier ne doit pas dépasser 290 °C à la fin de l’essai lorsque ce dernier est effectué conformément à 
l’Annexe D. 

6.3 Aptitude à l’emploi 

Les méthodes d’essai relatives à l’évaluation de l’aptitude à l’emploi sur différentes sources de chaleur sont 
données dans l’Annexe E qui sert de guide aux fabricants et aux fournisseurs qui souhaitent déclarer que 
leurs articles culinaires sont aptes à l’emploi sur des plaques électriques ou sur des plaques de cuisson en 
verre céramique à zones de cuisson radiante ou halogène. Ces essais ne s’appliquent pas aux articles peu 
profonds. 
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