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Evaluation de la conformité de cendres volantes pour le béton -
Guide pour l'application de I'EN 450-2

Bewertung der Konformitat von Flugasche fir Beton - Evaluation of conformity of fly ash for concrete - Guidelines
Leitlinien fur die Anwendung von EN 450-2 for the application of EN 450-2

Le présent Rapport Technique (TR) a été adopté par le CEN le 18 novembre 2008 comme norme expérimentale pour application
provisoire.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grece, Hongrie, Irlande, Islande, ltalie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvége, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchéque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suede et Suisse.
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