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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 16354:2018 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 16354:2018.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16354:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 134 
« Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés », dont le secrétariat est tenu par NBN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2019. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace la CEN/TS 16354:2013. 

Vue d'ensemble des principales modifications techniques par rapport à l'édition précédente : 

— dans l'Article 1, Domaine d'application, ajout de « Les sous-couches pour revêtements de sol 
stratifiés destinées à être utilisées dans des zones sensibles aux décharges électrostatiques, comme 
les salles informatiques, etc., ne sont pas couvertes par le présent document. » ; 

— modification de la définition 3.1 « revêtement de sol stratifié » ; 

— modification de la définition 3.2 « sous-couche » ; 

— modification de la définition 3.4 « système de revêtement de sol» ; 

— remplacement du paragraphe 4.1 « Caractéristiques » par « 4.1 Généralités » et « 4.2 Exigences 
générales » ; 

— remplacement du Tableau 1 par « Tableau1 – Exigences générales » et « Tableau 2 – Caractéristiques 
techniques supplémentaires » ; 

— remplacement de la numérotation : 1.2.3 etc. respectivement par 1-1, 1-2, 1-3 etc. et 2-1, 2-2, 2-3 
etc. ; 

— ajout du paragraphe 4.4.2 dans le Tableau 1, exigence n° 1-1 « Épaisseur » à des fins de clarification ; 

— adaptation de la numérotation des paragraphes à cette nouvelle version ; 

— mise à jour de l'exigence 13 du Tableau 1 pour l'EN 16205 ; 

— remplacement des exigences 14.1 et 14.2 du Tableau 1 par l'exigence 2-11 du Tableau 2 et limitées 
aux « sous-couches uniquement » ; 

— suppression de l'exigence 16 du Tableau 1 : Comportement électrostatique ; 

— essai de l'exigence 18 du Tableau 1 « Émission de formaldéhyde » conformément à l'EN 16516 ; 

— au paragraphe 4.4.1« Généralités », ajout de : « Pour le résultat, la valeur moyenne des résultats 
d’essai individuels mesurés doit être calculée. » ; 

— modification du texte du paragraphe 4.4.3 « Conformabilité ponctuelle » ; 
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— au paragraphe 4.4.8 « Résistance à la diffusion de vapeur d'eau » : ajout d'une NOTE : « Dans 
certaines conditions d’installation, une sous-couche ayant une valeur SD plus élevée et avec des 
lames d’air visibles en dessous pourrait être exigée. » ; 

— modification du texte du paragraphe 4.4.9 « Résistance alcaline » ; 

— modification du texte du paragraphe 4.4.11 « Réaction au feu » ; 

— modification du texte du paragraphe 4.4.14 « Émission de formaldéhyde » ; 

— modification du texte du paragraphe 4.4.15 « Émission de COV » ; 

— modification du texte du paragraphe 4.4.16 « Bruit de choc » ; 

— modification du texte du paragraphe 4.4.18 « Sonorité à la marche » ; 

— dans l'Article 5, transformation de « Marquage et étiquetage » : « le nombre d’articles et la surface 
dans un paquet, suivant le cas » en « la surface dans le paquet » ; 

— ajout de l'Article 6 « Rapport d'essai » ; 

— modification du texte du paragraphe A.3.3 « Détermination de la longueur » ; 

— modification du texte du paragraphe A.3.4 « Détermination de l'équerrage » ; 

— modification du texte du paragraphe A.3.5 « Détermination de la planéité » ; 

— modification du texte du paragraphe A.3.6 « Détermination de la conformabilité ponctuelle » ; 

— modification du texte du paragraphe A.3.7 « Détermination de la résistance à la compression » ; 

— modification du texte du paragraphe A.3.8 « Détermination de la résistance au fluage en compression 
(CC) » ; 

— modification du texte et de la Figure A.2 du paragraphe A.3.9 « Détermination de la résistance à la 
charge dynamique (DL25) » ; 

— modification du paragraphe A.3.10 « Détermination de la masse surfacique » ; 

— dans le Tableau B.1, suppression de PC0, DL0 ; ajout de DL3 ; suppression de RWS et ajout de RLB. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document décrit les méthodes d’essai pour la détermination des caractéristiques techniques 
des sous-couches posées sous des revêtements de sol stratifiés. Il inclut les exigences minimales de 
performance du système sous-couche/revêtement de sol permettant de fournir un service satisfaisant et 
d’encourager le consommateur à faire un choix informé. Il précise également les exigences relatives au 
marquage et à l’emballage. 

Les sous-couches préfixées sur les revêtements de sol stratifiés ne sont pas couvertes par le présent 
document. 

Les sous-couches pour revêtements de sol stratifiés destinées à être utilisées dans des zones sensibles 
aux décharges électrostatiques, comme les salles informatiques, etc., ne sont pas couvertes par le présent 
document. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 822:2013, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination de la 
longueur et de la largeur 

EN 823, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination de l'épaisseur 

EN 824, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination de 
l'équerrage 

EN 825, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination de la planéité 

EN 826, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination du 
comportement en compression 

EN 1264-3, Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées — Partie 3 : 
Dimensionnement 

EN 1606:2013, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination du 
fluage en compression 

EN 12086, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination des 
propriétés de transmission de la vapeur d'eau 

EN 12311-2, Feuilles souples d'étanchéité — Détermination des propriétés en traction — Partie 2 : Feuilles 
d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères 

EN 12664, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits 
secs et humides de moyenne et basse résistance thermique 

EN 12667, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits de 
haute et moyenne résistance thermique 

EN 13238, Essais de réaction au feu des produits de construction — Modes opératoires de conditionnement 
et règles générales de sélection des substrats 
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