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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 17368:2020 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
17368:2020 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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ICS 97.150 
Deutsche Fassung  Laminatböden - Bestimmung der Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung mit kleiner Kugel Laminate floor coverings - Determination of impact resistance with small ball  Revêtements de sol stratifiés - Détermination de la résistance aux chocs à l'aide d'une bille de petit diamètre 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 15. Dezember 2019 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    

 E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N   
CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

© 2020 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 17368:2020 D
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Dieses Dokument (EN 17368:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 „Elastische, textile und 
Laminat-Bodenbeläge“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN (Niederlande) gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2020, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis August 2020 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Europäisches Vorwort 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bewertung der Beständigkeit der Oberfläche gegen 
Stoßbeanspruchung mit einem Schlagprüfgerät mit kleiner Kugel fest. Es bezieht sich auf die Oberflächen 
von Laminatböden nach EN 13329, EN 14978 oder EN 15468. Die Prüfung wird im Allgemeinen an Teilen 
von Laminatfußbodenpaneelen mit geeigneter Größe durchgeführt. 

2 Normative Verweisungen 

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
Prüfpaneel 
zu prüfendes Laminatpaneel 

3.2 
Prüfkörper 
Teil des Prüfpaneels, das zur Prüfung verwendet wird 

3.3 
Prüfbereich 
Teil der Prüfoberfläche, der von der Schlagbeanspruchung betroffen ist und bewertet wird 

4 Kurzbeschreibung 

Die Oberflächen werden durch Schlagbeanspruchung mit einem festgelegten Fallgewicht geprüft, das über 
einen runden Aufprallkopf mit einen Durchmesser von 10 mm verfügt. Die Aufprallpunkte werden durch  
Sichtprüfung auf Schäden untersucht. Die Prüfintensität wird durch Änderung der Fallhöhe des 
Aufprallkopfs schrittweise angehoben, bis mindestens 1 von 5 Stößen bei gleicher Fallhöhe zu einer 
Oberflächenbeschädigung führt. Die Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung ist die höchste Fallhöhe ohne 
Schäden. 

5 Prüfeinrichtung 

5.1 Prüfgerät 

5.1.1 Allgemeines 

Prüfgerät mit den folgenden Eigenschaften und Kenngrößen (Bild 1: Beispiel einer geeigneten Ausführung 
des Prüfgeräts): 

5.1.2 Zylindrischer Stoßkörper, mit ∅ (25 ± 1) mm mit rundem Schlagkopf mit (10 ± 0,5) mm 
Kugeldurchmesser, der an einem Fallgewicht befestigt ist 
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