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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN IEC 61854:2020 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN IEC 61854:2020.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le texte du document 11/265/FDIS, future édition 2 de IEC 61854, préparé par le TC 11 "Lignes 
aériennes", a été soumis au vote parallèle IEC-CENELEC et approuvé par le CENELEC en tant que 
EN IEC 61854:2020. 

Les dates suivantes sont fixées: 

• date limite à laquelle ce document doit être mis en application au 
niveau national par publication d’une norme nationale identique ou par 
entérinement 

(dop) 2020-12-24 

• date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être 
annulées 

(dow) 2023-03-24 

 

Ce document remplace l’EN 61854:1998 ainsi que l’ensemble de ses amendements et corrigenda (le 
cas échéant). 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

 

Notice d’entérinement 

Le texte de la Norme internationale IEC 61854:2020 a été approuvé par le CENELEC comme Norme 
Européenne sans aucune modification. 
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Annexe ZA 
(normative) 

 
Références normatives à d'autres publications internationales 

avec les publications européennes correspondantes 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

NOTE 1 Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué 
par (mod), l'EN/le HD correspondant(e) s'applique. 

NOTE 2 Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes Européennes 
listées dans la présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu. 

Publication Année Titre EN/HD Année 

IEC 60050-466 1990 Vocabulaire Electrotechnique International. 
Chapitre 466: Lignes aériennes 

- - 

IEC 60888 1987 Fils en acier zingué pour conducteurs 
câblés 

- - 

IEC 61284 1997 Lignes aériennes - Exigences et essais pour 
le matériel d'équipement 

EN 61284 1997 

ISO 34-1 2015 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of tear strength - Part 1: 
Trouser, angle and crescent test pieces 

- - 

ISO 34-2 2015 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of tear strength - Part 2: 
Small (Delft) test pieces 

- - 

ISO 37 2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of tensile stress-strain 
properties 

- - 

ISO 188 2011 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Accelerated ageing and heat resistance 
tests 

- - 

ISO 812 1991 Caoutchouc vulcanisé - Détermination de la 
fragilité à basse température 

- - 

ISO 815-1 2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of compression set - Part 1: 
At ambient or elevated temperatures 

- - 

ISO 815-2 2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of compression set - Part 2: 
At low temperatures 

- - 

ISO 868 2003 Plastiques et ébonite - Détermination de la 
dureté par pénétration au moyen d'un 
duromètre (dureté Shore) 

EN ISO 868 2003 
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ISO 1183-1 2019 Plastics - Methods for determining the 
density of non-cellular plastics - Part 1: 
Immersion method, liquid pycnometer 
method and titration method 

EN ISO 1183-1 2019 

ISO 1431-1 2012 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Resistance to ozone cracking - Part 1: 
Static and dynamic strain testing 

- - 

ISO 1461 2009 Revêtements par galvanisation à chaud sur 
produits finis ferreux - Spécifications et 
méthodes d'essai 

EN ISO 1461 2009 

ISO 1817 2015 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of the effect of liquids 

- - 

ISO 2781 2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of density 

- - 

ISO 2859-1 1999 Sampling procedures for inspection by 
attributes - Part 1: Sampling schemes 
indexed by acceptable quality limit (AQL) for 
lot-by-lot inspection 

- - 

+ A1 2011  - - 

ISO 2859-2 1985 Règles d'échantillonnage pour les contrôles 
par attributs - Partie 2: Plans 
d'échantillonnage pour les contrôles de lots 
isolés, indexés d'après la qualité limite (QL) 

- - 

ISO 2921 2011 Rubber, vulcanized - Determination of low-
temperature retraction (TR test) 

- - 

ISO 3951-1 2013 Règles d'échantillonnage pour les contrôles 
par mesures - Partie 1: Spécification pour 
les plans d'échantillonnage simples indexés 
d'après une limite de qualité acceptable 
(LQA) pour un contrôle lot par lot pour une 
caractéristique-qualité unique et une LQA 
unique 

- - 

ISO 3951-2 2013 Règles d'échantillonnage pour les contrôles 
par mesures - Partie 2: Spécification 
générale pour les plans d'échantillonnage 
simples indexés d'après une limite de 
qualité acceptable (LQA) pour le contrôle lot 
par lot de caractéristiques-qualité 
indépendantes 

- - 

ISO 4649 2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of abrasion resistance using 
a rotating cylindrical drum device 

- - 

ISO 4662 2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic - 
Determination of rebound resilience 

- - 

ISO 6502-2 2018 Rubber - Measurement of vulcanization 
characteristics using curemeters - Part 2: 
Oscillating disc curemeter 

- - 

ISO 9001 2015 Systèmes de management de la qualité - 
Exigences 

EN ISO 9001 2015 
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