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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN ISO 12951:2020 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
ISO 12951:2020 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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ICS 97.150 Ersetzt EN ISO 12951:2015
Deutsche Fassung  Textile Bodenbeläge - Bestimmung des Masseverlusts, der Fasereinbindung und der Änderung des Aussehens textiler Bodenbeläge an Treppenkanten mittels Lisson-Tretradgerät (ISO 12951:2020) Textile floor coverings - Determination of mass loss, fibre bind and stair nosing appearance change using the Lisson Tretrad machine (ISO 12951:2020)  Revêtements de sol textiles - Détermination de la perte de masse, de la sensibilité au défibrage et du changement d'aspect au nez de marche à l'aide la machine Lisson Tretrad (ISO 12951:2020) 
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Dieses Dokument (EN ISO 12951:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 219 „Floor coverings“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 134 „Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2020, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2020 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 12951:2015. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 12951:2020 wurde von CEN als EN ISO 12951:2020 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

Europäisches Vorwort 
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ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng 
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und 
bedeutet keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 219, Floor Coverings in Zusammenarbeit mit 
dem Technischen Komitee CEN/TC 134 des Europäischen Komitees für Normung (CEN), Elastische, textile 
und Laminat-Bodenbeläge, in Übereinstimmung mit dem Abkommen über technische Zusammenarbeit 
zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet. 

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 12951:2015), die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

 zwei unterschiedliche Verfahren zur Gerätekalibrierung werden beschrieben; 

 eine bessere Beschreibung wird zur Verfügung gestellt, wie Prüfung C zu bewerten ist; 

 Beispiele für (Material-)Versagen werden in Anhang A angegeben. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter 
www.iso.org/members.html zu finden. 

Vorwort 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt vier Prüfverfahren für textile Bodenbeläge (mit oder ohne Unterlage, siehe 
Abschnitt 9) mit dem Lisson-Tretradgerät fest: 

 Prüfung A: Bestimmung des Masseverlustes textiler Bodenbeläge, auch zur Bestimmung der 
Fasereinbindung synthetischer Polteppiche verwendet; 

 Prüfung B: Bestimmung der Änderung des Aussehens textiler Bodenbeläge an Treppenkanten; 

 Prüfung C: Bestimmung der Fasereinbindung von Synthetik-Schlingenpol-Bodenbelägen; 

 Prüfung D: Bestimmung der Fasereinbindung (Haarigkeit) von Nadelvlies-Bodenbelägen und 
Bodenbelägen ohne Pol. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing 

ISO 1765, Machine-made textile floor coverings — Determination of thickness 

ISO 1957, Machine-made textile floor coverings — Selection and cutting of specimens for physical tests 

ISO 2424, Textile floor coverings — Vocabulary 

ISO 8543, Textile floor coverings — Methods for determination of mass 

ISO 9405, Textile floor coverings — Assessment of changes in appearance 

EN 1307:2014+A3:2018, Textile Bodenbeläge — Einstufung 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 2424 und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

 ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

 IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

3.1 
Flächenmasseverlust 
mv 
Differenz der Probenmassen vor und nach der Verschleißprüfung, bezogen auf die beanspruchte Fläche 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe 10.1. 
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3.2 
relativer Masseverlust 
mrv 
<Polteppich> prozentuales Verhältnis von Flächenmasseverlust (3.1) zur Flächenmasse der Polschicht über 
dem Teppichgrund 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Flächenmasse der Polschicht über dem Teppichgrund wird nach ISO 8543 bestimmt. 

4 Kurzbeschreibung 

Die Messproben eines textilen Bodenbelags werden durch ein vierfüßiges Tretrad bei konstantem Gewicht 
und Schlupf und bei festgelegter Anzahl von Doppeltouren beansprucht; die Tretradfüße sind mit 
auswechselbaren Sohlenbelägen ausgestattet. 

5 Prüfgerät 

5.1 Lisson-Tretradgerät 

5.1.1 Allgemeines 

Ein Lisson-Tretradgerät umfasst eine Probentischplatte, einen Staubsauger und zwei Tretrad-Anordnungen 
(siehe Bild 1). 

 

Legende 

1 Führung 
2 Zahnstange 
3 Tretrad 
4 Rahmen 
5 Antrieb 
6 Tretradfuß 

7 Probentischplatte 
8 Messproben 
9 Saugdüse 
10 Spanngewicht 
a Längsbewegung des Tretrads 

Bild 1 — Lisson-Tretradgerät 
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