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ILNAS-EN 12504-1:2019/AC:2020

Priifung von Beton in Bauwerken - Teil
1: Bohrkernproben - Herstellung,
Untersuchung und Priifung der
Druckfestigkeit

Essais pour béton dans les structures -
Partie 1: Carottes - Prélévement, examen
et essais en compression

Testing concrete in structures - Part 1:
Cored specimens - Taking, examining
and testing in compression

atprieu . |
* stons0,

)010 00110100101101¥001010011010
11101 1010100110100101101001010011411(01011010910

11/2020

1101(

1011010010




ILNAS-EN 12504-1:2019/AC:2020 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop
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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 12504-1:2019/AC:2020 wurde als luxemburgische Norm
ILNAS-EN 12504-1:2019/AC:2020 libernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation
sind, konnen sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS),
europdischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen:

Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten
- Kunftige Entwicklungen vorhersehen
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung
weder vervielfaltigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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EUROPEAN STANDARD EN 12504-1:2019/AC
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM November 2020
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Deutsche Fassung

Priifung von Beton in Bauwerken - Teil 1: Bohrkernproben
- Herstellung, Untersuchung und Prifung der

Druckfestigkeit
Testing concrete in structures - Part 1: Cored Essais pour béton dans les structures - Partie
specimens - Taking, examining and testing in 1: Carottes - Prélevement, examen et essais
compression en compression

Die Berichtigung tritt am 4. November 2020 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung
der EN in Kraft.
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
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