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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 12983-1:2023 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
12983-1:2023 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

	
	 EN 12983-1 
  

 
 Februar 2023 

ICS 97.040.60 Ersetzt EN 12983-1:2000, EN 12983-1:2000/A1:2004, 
EN 12983-1:2000/AC:2008

Deutsche Fassung 

 Kochgeschirre - Haushaltskochgeschirre zur Verwendung auf 
einem Herd oder Kochfeld - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

 

Cookware - Domestic cookware for use on top of a 
stove, cooker or hob - Part 1: General requirements 

 Articles culinaires - Articles culinaires à usage 
domestique pour cuisinières et plaques de cuisson - 

Partie 1 : Prescriptions générales 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 9. Januar 2023 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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Dieses Dokument (EN 12983-1:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 194 „Bedarfsgegenstände in 
Kontakt mit Lebensmitteln“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2023, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis August 2023 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12983-1:2000, EN 12983-1:2000/A1:2004 und EN 12983-1:2000/AC:2008.  

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

— Überarbeitung der Anforderungen und der zugehörigen Prüfungen für: 

— Griffe; 

— Beschichtung; 

— Hitzebeständigkeit; 

— Hitzeverteilung; 

— Aufnahme der Anforderungen von CEN/TS 12983-2:2005 (Anforderungen an Keramik sind 
ausgenommen). 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN CENELEC Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Europäisches Vorwort 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Anforderungen an Sicherheit und Leistung von Haushaltskochgeschirren zur 
Verwendung auf einem Herd oder Kochfeld fest. Es ist auf alle Kochgeschirre anwendbar, ungeachtet des 
Werkstoffs oder des Herstellungsverfahrens. Es ist ebenfalls anwendbar auf Kochgeschirre zur Verwendung 
sowohl „auf der Herdplatte“ als auch „im Backofen“. 

Kochfeld-Typen, die von diesem Dokument abgedeckt werden, sind Gas-Kochfeld, Elektro-Kochplatte, 
elektrische Strahlungsringe, Kochplatten mit Strahlungs-Heizelementen und Glaskeramik und 
Induktionskochplatten in Glaskeramik. 

Dieses Dokument ist nicht anwendbar auf Dampfdruckkochtöpfe, auf dem Herd betriebene Wasserkessel und 
Kaffeebereiter. 

ANMERKUNG 1 Die Anforderungen an die Eignung für den Gebrauch in Geschirrspülmaschinen werden derzeit durch 
eine Expertengruppe untersucht und nach Abschluss als Änderung hinzugefügt. 

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen an Keramik und Glaskeramik sind in Teil 2 beschrieben. 

ANMERKUNG 3 Zusätzliche Anforderungen an Kochgeschirr zur Verwendung auf Induktionsheizquellen werden in 
Teil 3 angegeben. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder 
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt 
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 30-1-1, Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe — Teil 1-1: Sicherheit — Allgemeines 

EN 60350-2, Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch — Teil 2: Kochfelder — Verfahren zur Messung der 
Gebrauchseigenschaften 

EN ISO 2064, Metallische und andere anorganische Schichten — Definitionen und Festlegungen, die die Messung 
der Schichtdicke betreffen (ISO 2064) 

EN ISO 2360, Nichtleitende Überzüge auf nichtmagnetischen metallischen Grundwerkstoffen — Messen der 
Schichtdicke — Wirbelstromverfahren (ISO 2360) 

EN ISO 2409:2020, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittprüfung (ISO 2409:2020) 

EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschäden — Bewertung der Menge und der 
Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen — Teil 2: Bewertung des 
Blasengrades (ISO 4628-2) 

EN ISO 28706-1, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische Korrosion — 
Teil 1: Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische Korrosion durch Säuren bei Raumtemperatur 
(ISO 28706-1) 

EN ISO 28706-2:2017, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische 
Korrosion — Teil 2: Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische Korrosion durch kochende Säuren, 
kochende neutrale Flüssigkeiten, alkalische Flüssigkeiten und/oder deren Dämpfe (ISO 28706-2:2017) 

ISO 2747, Vitreous and porcelain enamels — Enamelled cooking utensils — Determination of resistance to 
thermal shock 
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ISO 4532, Vitreous and porcelain enamels — Determination of the resistance of enamelled articles to impact — 
Pistol test 

ISO 10093, Plastics — Fire tests — Standard ignition sources 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC führen die terminologischen Datenbanken zur Verwendung in der Normung unter folgenden 
Internet-Adressen: 

— IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

3.1 
Kochgeschirr 
Gebrauchsgegenstand in Form eines hohlen Behälters, bestimmt zum Gebrauch beim Kochen von 
Lebensmitteln oder Flüssigkeiten auf einem Herd oder Kochfeld und/oder in einem Backofen 

3.2 
Befestigungs-System 
Anbringungsmethode oder -methoden, verwendet zur Befestigung eines Griffs am Körper eines Kochgeschirrs 
oder eines Knopfes am Deckel 

3.3 
Nenninhalt 
maximales Wasservolumen, das der Artikel auf einer ebenen Fläche halten kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Dem Wasser muss 0,1 % (Massenanteil) Handwaschmittel zugesetzt werden, um die 
Oberflächenspannung herabzusetzen. 

3.4 
Nutzinhalt 
zwei Drittel des Nenninhaltes 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der tatsächliche Nutzinhalt des Kochgeschirrs variiert mit dem Lebensmittel, das gekocht 
wird. Der hier angegebene Wert ist ein Durchschnittswert und dient nur zur Verwendung in Prüfsituationen und nicht 
zur Information für den Verbraucher. 

3.5 
Griff 
integrierte oder am Körper des Kochgeschirrs angebrachte Verlängerung, die dazu bestimmt ist, das Tragen 
und Halten des Artikels bei üblicher Benutzung zu erleichtern 

3.6 
Knopf 
integrierte oder am Deckel des Kochgeschirrs angebrachte kurze Verlängerung, die zur Erleichterung des 
Aufsetzens oder Entfernens des Deckels bei üblicher Benutzung dient 

3.7 
flacher Gegenstand 
Kochgeschirr mit einer Gesamtinnentiefe von 1/3 oder weniger des Innendurchmessers am Rand 
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