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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN ISO 11844-1:2008 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-
EN ISO 11844-1:2008 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN ISO 11844-1

April 2008

ICS 77.060  

Deutsche Fassung

Korrosion von Metallen und Legierungen - Einteilung der
Korrosivität in Räumen mit geringer Korrosivität - Teil 1:

Bestimmung und Abschätzung der Korrosivität in Räumen (ISO
11844-1:2006)

Corrosion of metals and alloys - Classification of low
corrosivity of indoor atmospheres - Part 1: Determination
and estimation of indoor corrosivity (ISO 11844-1:2006)

Corrosion des métaux et alliages - Classification de la
corrosivité faible des atmosphères d'intérieur - Partie 1:

Détermination et estimation de la corrosivité des
atmosphères d'intérieur (ISO 11844-1:2006)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 21.März 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern.

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel

© 2008 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN ISO 11844-1:2008 D
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Vorwort 

Der Text von ISO 11844-1:2006 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 „Corrosion of metals and 
alloys“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 11844-1:2008 durch das 
Technische Komitee CEN/TC 262 „Metallische und andere anorganische Überzüge“ übernommen, dessen 
Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2008, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2008 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 11844-1:2006 wurde vom CEN als EN ISO 11844-1:2008 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

Metalle, Legierungen und metallische Überzüge unterliegen bei Einwirkung von Luftfeuchte atmosphärischer 
Korrosion, besonders wenn in der Atmosphäre gleichzeitig gasförmige oder feste Verunreinigungen vorliegen. 
Die Ermittlung der Korrosivität sind für die Festlegung geeigneter Korrosionsschutzmaßnahmen oder zur 
Bewertung der Funktionsfähigkeit der Metallteile eines Produkts von grundlegender Bedeutung. 

Nach ISO 9223 werden 5 Korrosivitätskategorien für atmosphärische Umgebungen festgelegt. 

Die Atmosphären innerhalb von Innenräumen mit geringer Korrosivität werden nach ISO 9223 durch die 
Kategorie C 1 (unbedeutend) oder C 2 (gering) gekennzeichnet. 

Für die Korrosivität in Innenräumen mit geringer Korrosivität ist die Einteilung nach ISO 9223 für einige 
Zwecke nicht differenziert genug, z. B. für Aufstellungsorte von elektronischen Geräten, sehr hoch 
entwickelten technischen Produkten oder Kunstobjekten und historischen Gegenständen. 

In diesen Fällen muss nach dem vorliegenden Teil von ISO 11844 eine weitere Unterteilung der Korrosivitäts-
kategorien C 1 (unbedeutend) und C 2 (gering) in Innenräumen vorgenommen werden. 

Zur Bewertung der Atmosphäre in Innenräumen mit geringer Korrosivität kann eine direkte Bestimmung der 
korrosiven Belastung für ausgewählte Metalle (siehe ISO 11844-2) oder eine Messung der Umgebungs-
parameter (siehe ISO 11844-3), die Korrosion von Metallen und Legierungen verursachen können, durchge-
führt werden. 

Dieser Teil von ISO 11844 beschreibt allgemeine Verfahren zur Bestimmung und Abschätzung der 
Korrosivitätskategorien innerhalb von Innenräumen. 

Ein allgemeines Vorgehen zur Einteilung der Korrosivität der Atmosphären in Innenräumen wird in der 
schematischen Darstellung in Bild 1 angegeben. 
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Bild 1 — Schematische Darstellung der Korrosivitätseinteilung der gering korrosiven Atmosphären in 
Innenräumen 
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