
NORME 
I N T E R N AT IO N A LE 

IS0 
105-POI 

Deuxieme edition 
1993-1 0-01 

Textiles - Essais de solidite des 
teintures - 
Partie POI: 
Solidite des teintures a la chaleur seche (a 
I’exclusion du repassage) 

Textiles - Tests for colour fastness - 
Part Po l :  Colour fastness to dry heat (excluding pressing) 

Num6ro de reference 
IS0  105-P01:1993(F) 
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