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Méthodes d'essais communes pour les matériaux
d'isolation et de gainage des câbles électriques

Troisième partie:
Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC
Section 2 — Essai de perte de masse —
Essai de stabilité thermique

Common test methods for insulating and
sheathing materials of electric cables

Part 3:
Methods specific to PVC compounds
Section Two — Loss of mass test —
Thermal stability test
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