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comprenant 'amendement 1 (1988)

inclmendment 1 (1988)

Amendement 2

Méthodes d’essais comin s\pounrles materiaux
d’isolation et de gainage de bles €lectriques

Quatriéme partie:
Méthodes spécifiques sanéelanges polyéthyléne

aquelures sous
ironphement — Essai
s.vieillissement thermique dans l'air—
uidité a chaud — Mesure dans le

ethods specific to polyethylene and polypropylene
compounds

Section One — Resistance to environmental stress
cracking — Wrapping test after thermal ageing in air -
Measurement of the melt flow index — Carbon black
and/or mineral content measurement in PE
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