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Méthodes d'essais communes pour
les matériaux d'isolation
et de gainage des câbles électriques
Cinquième partie:
Méthodes spécifiques pour les matières
de remplissage
Section un — Point de goutte — Séparation
d'huile — Fragilité à basse température —
Indice d'acide total — Absence de composés
corrosifs — Permittivité à 23 °C — Résistivité
-en courant continu à 23 °C et 100 °C

Common test methods for insulating and
sheathing materials of electric cables
Part 5:
Methods specific to filling compounds
Section One — Drop-point — Separation of oil —
Lower temperature brittleness — Total acid
number — Absence of corrosive components —
Permittivity at 23 °C — D.C. resistivity at 23 °C
and 100 °C
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